
চীন প্রস্তুতকারেকর সরবরাহ ভাল মােনর তাপ িভিজেয় শক্ত কাচ

সম্পর্িকত তাপ িভিজেয় শক্ত গ্লাস

দ্য তাপ েভজােনার িচিকত্সা েটম্পার্ড গ্লােস িনেকল েফেজর দ্রুত রূপান্তরেক উন্নীত করার জন্য একিট
িনর্িদষ্ট সমেয়র জন্য েটম্পারড গ্লাসেক 290 ° C ± 10 ° C এ গরম করা, যােত েটম্পারড গ্লাস যা ব্যবহােরর
সময় স্ব-িবস্েফারণ হেত পাের তা পূর্েব চূর্ণ করা হয়। কারখানার তাপ েভজােনা চুল্িল। এর ফেল
ইনস্টেলশেনর পের েটম্পারড গ্লােসর স্ব-িবস্েফারণ হ্রাস কের। এই পদ্ধিতিট সাধারণত গরম বাতাসেক গরম
করার মাধ্যম িহেসেব ব্যবহার কের, যােক বলা হয় "িহট েসাক েটস্ট", HST নােম পিরিচত, এবং আসেল তাপ
শক্িতশালীকরণ প্রক্িরয়ায় রূপান্তিরত হয়।

তাপ শক্িতশালী েটম্পারড গ্লাস ৈবিশষ্ট্য

1. স্বতঃস্ফূর্ত েটম্পারড গ্লাস ভাঙ্গেনর ঝুঁিক কমােত।
2. 3-5 বার সাধারণ ফ্েলাট গ্লােসর েচেয় কিঠন
3. েটম্পারড গ্লােসর ফ্র্যাকচার প্যাটার্ন হল েছাট টুইজার বা কণার প্যাটার্ন। এিট সাধারণত বড়
ধারােলা টুকেরাগুিলর তুলনায় িনরাপদ বেল মেন করা হয় যা ফাটা অ্যািনলড বা তাপ শক্িতশালী কােচর কারেণ
হেত পাের। ফ্র্যাকচার েমােডর কারেণ, সম্পূর্ণরূেপ েটম্পারড গ্লাসেক প্রায়ই "" িহসােব উল্েলখ করা
হয়রক্ষাকারী চশমা"

তাপ েভজােনা শক্ত কােচর প্রেয়াগ

1. অনুপযুক্ত স্থান েযখােন কােচর টুকেরা পেড়, েযমন ছাদ বা উঁচু কাচ, েরিলং, স্কাইলাইট গ্লাস, এবং
উচ্চ-স্তেরর পর্দা েদয়াল. তাপ েভজােনা িচিকত্সা েটম্পার্ড গ্লাস সুপািরশ করা হয়.
2. েযখােন মানুেষর প্রভােবর ঝুঁিক থােক েসখােন কােচর গরম েভজােনা উপযুক্ত। ভাঙ্গন ঘটেল, ফাটল েমাড
ফলস্বরূপ কােচর টুকেরািটেক তুলনামূলকভােব ক্ষিতকারক কের েতােল এবং গুরুতর আঘােতর সম্ভাবনা কম।

https://www.buildingglassfactory.com/products/Heat-Soaked-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm

