
ประเทศจีน กระจกอาคารคุนซิง ผู้จัดจำหน่าย
จัดเตรียมกระจกลามิเนต พีวีบี 8 มม.1.12 มม.PVB8 มม.
สำหรับราวบันได

กระจกลามิเนต PVB คืออะไร?

PVB เรียกอีกอย่างว่าโพลีไวนิลบิวทิรัล ปัจจุบันเป็นวัสดุ interlayer
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับกระจกสถาปัตยกรรมและกระจกรถยนต์ กระจกลามิเนต PVB
มีความปลอดภัย กันเสียง และทนทานต่อแสงอัลตราไวโอเลตได้ดี แต่ PVB ทนน้ำได้ไม่ดี
แช่เปียกได้ยาวนาน แตกหักง่าย มีความโปร่งใสสูง ทนความเย็น ทนต่อแรงกระแทก
ต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต

https://www.buildingglassfactory.com/
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm


กระจกลามิเนต PVB มีคุณสมบัติห้าประการดังต่อไปนี้

ความปลอดภัย

ในแรงกระแทกภายนอกเนื่องจากชั้นยืดหยุ่นทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทก
สามารถป้องกันแรงกระแทกจากการทะลุทะลวงได้แม้กระจกจะแตกแต่ทำให้เกิดรอยแตกร้าวเหม
ือนแมงมุมเท่านั้น เศษของมันที่เกาะแน่นกับชั้นกลางจะไม่ตก
หลุดกระจายและสามารถใช้ได้ต่อจนมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น

ป้องกันการโจรกรรม

กระจกลามิเนต PVB มีความทนทานมาก แม้ว่ากระจกของโจรจะแตกก็ตาม
โดยชั้นกลางมีกระจกติดกันอย่างแน่นหนาเพื่อรักษาความสมบูรณ์

ฉนวนกันเสียง

ฟิล์ม PVB เนื่องจากฟังก์ชันการหน่วงของคลื่นเสียง กระจกลามิเนต PVB
จึงสามารถลดการแพร่กระจายของเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสนามบิน
สถานี ตัวเมือง และถนนทั้งสองด้านของอาคาร หลังจากติดตั้งกระจกลามิเนต ฉนวนกันเสียง
เห็นผลชัดเจนมาก

ประสิทธิภาพการต่อต้านรังสีอัลตราไวโอเลต

ฟิล์ม PVB สามารถดูดซับรังสียูวีได้มากกว่า 99% จึงช่วยปกป้องเฟอร์นิเจอร์ในร่ม
ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งทอ พรม งานศิลปะ สิ่งประดิษฐ์โบราณ หรือสินค้าจากรังสี UV
ของเส้น และการซีดจางและริ้วรอย

การประหยัดพลังงาน

ฟิล์ม PVB
ที่ทำจากกระจกลามิเนตสำหรับอาคารสามารถลดแสงแดดที่ส่องผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความหนาจากการใช้ฟิล์ม PVB
ที่มีการส่งผ่านแสงน้อยสีเข้มที่ทำจากกระจกลามิเนตเพื่อกันความร้อนที่มีประสิทธิภ
าพยิ่งขึ้น ปัจจุบันการผลิตกระจกลามิเนตในประเทศมีหลากหลายสี



แอปพลิเคชัน

ฟิล์ม PVB สามารถดูดซับพลังงานกระแทกได้ ไม่ก่อให้เกิดชิ้นส่วนที่แตกหัก
กระจกนิรภัยนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในรถยนต์ อาคารพาณิชย์ เคาน์เตอร์ธนาคาร
การเข้าชมเรือนจำ หน้าจอเตาเหล็ก และกระจกกันกระสุนและพื้นที่ก่อสร้างอื่น ๆ
อีกมากมาย ใช้แล้ว.

การบรรจุ




